Cislo: 1 A
coe o 242 [2010 INSPEKCNI CERTIFIKAT -
ol INSPECTION CERTIFICATE AN
Datum: ABNAHMEPRUFZEUGNIS ArcelorMittal
Datom 3.2.2010 EN 10204 3.1
Objednavka ¢islo / Order No / Bestell-Nr I|Zakazka €islo/Our order No /Unser Auftrag Nr Zakaznik / Purchaser / Besteller
4_3_»!2010_ V1001 67031_ N
Vyrobek / Product /Erzeugnisform "Penny-DObroszyce", Sp Z0.0.
Za studena va!covana pasova ocel ul. Trzebnicka 20
Jakost / Quality / Gate ‘Rmmér! Dlmensro::n: Abmessung: 564 1 0 DObroszyce
St2 _ 0,80x19,00 . Poland
Dodaci podminky / Terms of delivery / Lne!orbedlngu;ngan ) B
DIN 1624 EN 10204/3.1
DIN 1544 .
CSN 42 0107.61
Mechanické zkousky: ees [m‘m o }Eupm [ omo (e
Mechanical tests: Rt T T B rmmﬁdm’ | [Brchdotowng:  [Twhmg:  [Fevemoch Harte
Mechanische Priifungen: Rp 0.2 ReH Rm A5 IE ._ | HB
Piedepsané hodnoty zkousek min min min '|u = | min
Prescribed value of tests | 3
\a'orgeschrmbene Werte der Pru'l‘ungen 690 3 i ‘ ‘
Cislo tavby “[Eislo polozky: r Zkouska podéiné ve sméru valcovani - Test in longitudial rolling direction - Versuch in Langswalzrichtung '
Heat No Artikle No
Schmeilze Nr \'PDSFHOTI Nr Zxouseno ph teploté 20"(:-_‘lusm dan 'hem_pefrturn 20“(:_ - _B-er Tompe_:raitur 20°C versucht |
11439 ‘1 2011611 . 815 6 | l,
11439 | 2011612 814 6 [ | |
| |
| | | |
| | | |
| | | | |
| | | |
‘ | ‘ | | |
| | | | | |
Vysledky jinych zkousek
Other tests results
Ergebnisse der zusatzlichen Prifungen ‘
CQ_'tleﬁnglcky roz|bor % / Chemical composition % / Chemische Zusammensetzung % : o —
vby
et C | Mn si l p s | cu | A ’ N | v | 1| N | ocr
11439 | 0,08 | ‘ 0,004 \ \ '
| |
| | | | |
ArcelorMittal Frydek-Mistek a.s Vyrobky vyhovuji ph anym poZadavkil Owéteni platnosti ’ E *

zavod Vélcovna za studena
ulice Stramberska

706 02 Ostrava-Vitkovice
Ceska republika

Product meets specified requirements.
Emzeugnisse genigen vorgeschriebenen Anforderungen
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